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Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
WYROBY WEGLOWE PRESTIGE Opis probki: Ekogroszek Platinum
BRZEZINSKA 76 Cel badania/przeznaczenie wykorzystania wynikéw: okreslenie parametrow

41-902 BYTOM jakosciowych paliwa

Numer zlecenia: 152/TCH/24/01

Rodzaj opakowania i zabezpieczenia: worek foliowy

Metoda przygotowania prébki do analizy: PN-G-04502:2014-11 (metoda
akredytowana, AK 011)

Probka przygotowana przez pracownika Jednostki Inspekcyjnej J.S.

Data przyjecia probki 17.04.2024 Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data rozpoczecia badan 18.04.2024 Stan probki: bez zastrzezen
Data zakonczenia badan 18.04.2024
Data utworzenia sprawozdania 18.04.2024 Probka otrzymana od Zleceniodawcy
“R,I(;fggé barania Jednostka Wynik
* Zawartosc¢ wilgoci catkowitej % 50
PN-G-04511:1980 p. 2.3.2 (wycofana) ’
* Zawartos¢ wilgoci w prébce analitycznej % 160
PN-G-04560:1998 ’
* Zawartosc¢ popiotu
PN-G-04560:1998
Zawartos¢ popiotu w stanie analitycznym % 4,94
Zawartos¢ popiotu w stanie roboczym % 4,77
* Zawarto$c¢ siarki catkowitej
PN-G-04584:2001
Zawartos$¢ siarki catkowitej w stanie analitycznym % 0,33
Zawartos$¢ siarki catkowitej w stanie roboczym % 0,32
* Warto$¢ opatowa
PN-G-04513:1981 (wycofana)
Warto$¢ opatowa w stanie analitycznym kJ/kg 30419
Warto$¢ opatowa w stanie roboczym kJ/kg 29284

Autoryzowat:
Ewa Surowiec, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Paliw

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Gozdzikéw 1, 43-100 Tychy
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